Polymerní zkratky:

ZKRATKY PLAST(
ABS
akrylonitril-butadien-styrenový kopolymer (terpolymer)
CA
acetát celulózy

CN
nitrát celulózy

EP
epoxidová pryskyřice 
EVA(()
ethylen-vinylacetátový kopolymer
IM
polyizobutylem
MF
melaminoformaldehydová pryskyřice

PA
polyamidy
PAN
polyakrylonitril
PB
poly-1-buten
PBT(P)
polybutylentereftalát

PC
polykarbonát

PCTFE
polychlorotriflouroethylen

PE
polyethylen
PE-HD 
vysokohustotní polyethylen 

(HDPE)
(lineární)
PE-LD
nízkohustotní polyethylen
(LDPE)
(rozvětvený)

PE-LLD
lineární nízkohustotní 
(LLDPE)
polyethylen

PE-UHMW
polyethylen s (ultra)vysokou

(UMMWPE)
molekulovou. hmotností

PEO(X)
polyoxyethylen, polyethylenoxid
PET(P)
polyethylentereftalát

PF
fenolformaldehydová pryskyřice
PIB
polyizobutylen

PMMA
polymethylmetakrylát

POM
polyoxymethylen (polymethylenoxid, polyformaldehyd)
PP
polypropylen

PPO
polyfenyloxid, 

(POP)
polyoxyfenylen
PPOX 
polyoxypropylen

PS
polystyren

PTFE
polytetrafluorethylen

PUR
polyurethan

PVAC
polyvinylacetát

PVAL
polyvinylalkohol

PVC
polyvinylchlorid

PVCD
polyvinylidenchlorid

PVDF
polyvinylidenfluorid

PVF
polyvinylfluorid

SAN
styren-akrylonitrilový kopolymer

UF
močovinoformaldehydová pryskyřice
ZKRATKY KAUČUK( 

ABR
akrylátový kaučuk (akrylátbutadienový)

BR (PB)
butadienový kaučuk
CR
chloroprenový kaučuk

EPDM
ethylenpropylendienový kaučuk (terpolymer ethylenu, propylenu a nekonjugovaného dienu)
EPR(EPM)
ethylenpropylenový kaučuk (kopolymer ethylenu s propylenem)
IIR
izobutylenizoprenový kaučuk (butylkaučuk)

IR
syntetický izoprenový kaučuk

NBR
butadienakrylonitrilový kaučuk

NR
přírodní izoprenový kaučuk

SBR

styren-butadienový kaučuk butadienstyrenový kaučuk
